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Potentiostaten-Entwicklung - Potentiostat , PMB100*
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- Erstentwicklung an der Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia
(Prof. Enrique Vera) ca. 2003-2005
- Weiterentwicklung Hardware und Anpassung der Steuersoftware mit LabView
an der OvGU, 2005-2009
- vielfaltiger Einsatz am IWF, BAM, UPTC Kolumbien und bei anderen F&E Partnern
- weitere Entwicklungen in Planung!



Bedienung und Steuerung des PMB100 (entwickelt mit LabView)
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wir Galvanostatische Pulsfolge - Messung1.txt
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Eine von vielen neuen Messroutinen, der , GalvaPuls*
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Anwendung des PMB100 fur Korrosionsuntersuchungen im Bauwesen
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Multiplexer (MPX) fur elektrochemische Rauschmessungen
zur Korrosionsuberwachung von Langzeitversuchen

- bis zu 6 Messstellen (je 2 x AE und BE) -
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Datenerfassung und Online-Auswertung der Messdaten mit MPX-Datenlogger
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